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Gusseisenwerkstoffe fir dynamisch hochbeanspruchte Bauteile

Die Belastungsresistenten

Gusseisen beweist in vielen Anwendungen, dass
es auch hohen dynamischen Belastungen spielend
gerecht wird. Dennoch greifen viele Konstrukteu-
re aufgrund héherer Zahigkeit immer noch
zu teuren Schmiedestahlen. Unter-
suchungen zeigen aber, dass reine
Werkstoffkennwerte nur bedingt
Aussagen uber das Bauteilverhalten
zulassen. Vielmehr wird die Lebens-
dauer und das Verhalten unter Sonder-
lasten durch die Bauteilgeometrie domi-
niert.

Gusseisenwerkstoffe  fin-
den im Bereich dynamisch
hoch belasteter Bauteile
eine Vielzahl von Anwen-
dungen. So werden auch
im  Automobilbau  bei-
spielsweise eine Reihe von
Sicherheitsbauteilen  wie
Achsschenkel,  Bremstrager,
Radnaben, Querlenker, Lager-
bocke fur Sattelschlepper oder
Bauteile fir Anhangekupplun-
gen in Gusseisen ausgefuhrt. Im
Allgemeinen finden die Werk-
stoffe EN-GJS-400-15 oder EN-
GJS-400-18-LT auf Grund ihres
groBen Verformungsvermogens
Verwendung. Der inzwischen
auch in der EN-1563 spezifizierte
Werkstoff EN-GJS-450-10 ist vor
allem in skandinavischen Lan-
dern sehr beliebt.

EN-GJS-400-15
Einsatz von Guss-

eisen fur sicherheits-

relevante Bauteile vielfach

noch immer mit einem gewissen
Misstrauen. Ein Grund hierfar
sind die im Vergleich zu Stahl
niedrigeren Werte fur die Kerb-
schlagarbeit. Allerdings wird die
Aussage, dass die Kerbschlag-
arbeit die relevante KenngroBe
fur die Bewertung der Zahigkeit
eines Werkstoffs ist, heutzutage
in Frage gestellt. Zwar ist der Wert

Unbegriindete
Skepsis

jehduse fiir eine
-Anhéangerkupplung aus

Trotz der Vielzahl der im Markt
befindlichen, erfolgreichen Lo-
sungen begegnen Skeptiker dem
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der Kerbschlagbiegearbeit experi-
mentell leicht zu ermitteln, er er-
laubt aber lediglich einen Ver-

gleich verschiedener Werk-

stoffe, und auch das nur fur

ganz bestimmte Versuchs-

bedingungen. Die Kerb-
schlagarbeit ist  kein
Wert, der fir die Ausle-
gung von Konstruktio-
nen verwertbar ist.

Das Konzept der
Bruchmecha-
nik ist hier we-
sentlich  prazi-
ser. Die Bruch-
mechanik liefert

ein  Bewertungs-
kriterium fur das Ver-
sagen rissbehafteter Bauteile
durch instabiles Risswachstum
bei statischer Last oder durch
stabiles Risswachstum bei zykli-
scher Last. Ziel ist die Definition
einer kritischen RissgroBe fur ei-
ne gegebene Spannung oder
umgekehrt die Ermittlung einer
kritischen Spannung bei gegebe-
ner Risslange.

So nimmt auch die im Juli 2004

in Kraft getretene ISO 1083

.Spheroidal graphite cast iron —

Classification” Stellung zu dieser

Lagerbock fiir Auflieger von Sattel-
schleppern aus EN-GJS-400-15

Frage. Der neue, ausfuhrliche
und informative Anhang zeigt an
einem beispielhaften Vergleich
zwischen dem Stahl GS C-25
und der Sphadrogusssorte EN-
GJS-400-15, dass die Kerb-
schlagarbeitswerte des Guss-
eisenwerkstoffs Uber einen wei-
ten  Temperaturbereich  zwar
deutlich geringer sind als die des
Stahls. Die Bruchzahigkeit des
Werkstoffs ist allerdings fur bei-
de Werkstoffe auf annahernd
gleichem Niveau. Auch andere
Untersuchungen zeigen, dass
Gusseisen mit Kugelgraphit in
seinen bruchmechanischen Ei-
genschaften deutlich héher zu
bewerten ist als es die relativ
niedrigen Kerbschlagzéhigkeiten
erwarten lassen.

ADI: hochfester
Spharoguss

Seit einiger Zeit machen hochfes-
te ADI-Gusseisenwerkstoffe von
sich reden. Hierbei handelt es
sich um speziell warmebehan-
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delten Spharoguss, der sich un-
ter anderem durch bemerkens-
wert hohe Bruchdehnungswerte
bei hohen Festigkeiten und ei-
nen hohen VerschleiBwiderstand
auszeichnet. Gerade fur dyna-
misch hoch belastete Bauteile
bieten sich ADI-Werkstoffe we-
gen ihrer hohen Dauerfestigkeit
an.

lhre Eignung fur zeitfest aus-
gelegte Sicherheitsbauteile st
zur Zeit Gegenstand von For-
schungsaktivitdten.  Uber die
Charakterisierung der Schwing-
festigkeit des Werkstoffs an Pro-
bekdrpern hinaus muss hierzu
das Bauteilverhalten — auch un-
ter dynamischer Uberlast — unter-
sucht werden.

Kdrzlich wurde hierzu ein
Forschungsvorhaben am

LBF in Darmstadt abge-
schlossen, bei dem ein
Panhardstab fir einen
Lkw untersucht wurde.
Das Verhalten von Bautei-
len aus EN-GJS-800-8 wurde

mit dem von EN-GJS-400-15 ver-
glichen. Durchgefiihrt wurden
Wohler-Versuche, bei denen die
Lastamplitude konstant ist, und
GaBner-Versuche, bei denen va-
riable Lastamplituden auf das
Bauteil wirken. Hierbei wurde ein
bemerkenswerter Werkstoffein-
fluss festgestellt: Das Bauteil aus
EN-GJS-800-8 hatte bei konstan-
ter Lastamplitude eine um einen
Faktor 3,4 hohere Lebensdauer
als das Bauteil aus EN-
GJS-400-15. Unter variablen Las-
ten fiel die Steigerung der Le-

bensdauer durch den
Werkstoffwechsel
allerdings

mit

hE=

Fahrwerksbauteil fiir Lkw: Panhard-
stab aus EN-GJS-800-8 fiir ein
Forschungsvorhaben

einem Faktor 22 noch viel aus-
gepragter aus.

Um festzustellen, wie sich eine
Vorschadigung in Form einer lo-
kalen plastischen Verformung
des Bauteils auf die Bauteil-
schwingfestigkeit auswirkt, wur-
den schwingende Belastungen
auf vorverformte Proben
aufgebracht. Die so be-
stimmte zuldssige
Bauteilform-

dehngrenze  fur
EN-GJS-800-8 ist ver-
gleichbar zu der von Schmie-
destahlen. Bei Bauteilen aus EN-
GJS-400-15 fuhrt sogar eine
deutlich hoéhere lokale plastische
Verformung nicht zu einer Beein-
trachtigung der Schwingfestig-
keit des Bauteils.
Neuere Erkenntnisse der Werk-

stoffforschung sowie eine Viel-
zahl von Anwendungsbeispielen
belegen also, dass Gusseisen-
werkstoffe bei geeigneter Kon-
struktion fir dynamisch hoch be-
lastete Bauteile absolut geeignet
sind. Alte Vorurteile, die Schmie-
debauteilen generell den Vorzug
gaben, durfen mittlerweile
als Uberholt gelten. Bei ei-
ner geeigneten Kon-
struktionsweise bietet
die Gruppe der ADI-
Werkstoffe mit ihren
hervorragenden Eigen-
schaften sicherlich noch viel
Potenzial, um in diesem Umfeld
Leichbau mit Gusseisenwerkstof-
fen zu realisieren.
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